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1. Введение
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разнотипных светодиодных модулей1
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Рис. 1. Температурные измерения СДМ без УУ с помощью тепловизора («Fluke» Ti 400)

Рис. 3. ИК изображе-
ние COB СДМ ТБ после 

60 мин горения*

*Температура по Цельсию 
= (температура по 

Фаренгейту –  32)·5/9

Рис. 2. ИК изображение 
COB СДМ ТБ 

в пусковой период*

*Температура по Цельсию 
= (температура по 

Фаренгейту –  32)·5/9
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Таблица 1

Характеристики СДМ

№ 
п/п Тип СДМ Номинальная 

мощность, Вт
Размеры, мм

Вид монтажа Материал 
радиатора

Принцип построения 
СД матрицДиаметр Высота

SMD

2 SMD

COB

COB

Рис. 5. ИК изображе-
ние COB СДМ ХБ после 

60 мин горения*

*Температура по Цельсию 
= (температура по 

Фаренгейту –  32)·5/9

Рис. 4. ИК изображе-
ние COB СДМ ХБ в пу-

сковой период*

*Температура по Цельсию 
= (температура по 

Фаренгейту –  32)·5/9

Рис. 6. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 

кристаллов COB СДМ 
ТБ (1) и ХБ (2)
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Таблица 2

Измеренные временные зависимости температуры поверхности радиатора COB СМД ТБ и ХБ

Температура поверхности радиатора, °C

COB COB

Рис. 8. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 

кристаллов SDM СДМ 
ТБ (1) и ХБ (2)

Рис. 7. Временная 
зависимость 
температуры 

поверхности радиатора 
COB СДМ ТБ (1) и ХБ (2)
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Таблица 3

Измеренные временные зависимости температуры поверхности радиатора SMD СМД ТБ и ХБ

Температура поверхности радиатора °C

SMD  

Рис. 10. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 
радиатора COB СДМ 
ХБ при включении без 
(1) и с (2) УУ

Рис. 9. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 
радиатора SDM СДМ 
ТБ (1) и ХБ (2)
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4. Сравнение расчётных 
и измеренных температур

Tmeas

Tcal

Таблица 4

Расчётные и измеренные значения температуры поверхности  
радиатора COB СМД ХБ и ТБ

Параметры Температура поверхности радиатора, °C

COB COB

Рис. 12. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 

радиатора SMD СДМ 
ХБ при включении без 

(1) и с (2) УУ

Рис. 11. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 

радиатора COB СДМ ТБ 
при включении без (1) 

и с (2) УУ

Рис. 13. Временная 
зависимость 
температуры 
поверхности 

радиатора SMD СДМ 
ТБ при включении без 

(1) и с (2) УУ

Рис. 14. Временная 
зависимость 

освещённости от 
COB СДМ ТБ (1) и ХБ 
(2), в соответствии 

с текущей 
температурой 

поверхности радиатора
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5. Заключение
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Рис. 15. Временная 
зависимость 

освещённости от 
SMD СДМ ТБ (1) и ХБ 
(2), в соответствии 

с текущей 
температурой 

поверхности радиатора

Таблица 5

Статистические различия расчётных и экспериментальных данных

Температура поверхности  
радиатора, °C СКО, % ОРС, % СПО, %

COB

COB


